Dureza
Rockwell

(18)

TABELA DE CONVERSAO DE DUREZAS

Dureza
Brinell

512

481
469
455
443
432
421
409
400
390
381
371
362
353
344
336
327
319
311
301
294
286
279
271
264
258
253
247
243
237
236
236
219

Dureza
Vickers

513

412

318
310
302
294
286
279
272
266
260
254
248
243
238
230

Dureza
Rockwell

Dureza
Rockwell

(109,0)
(108,5)
(108,0)
(107,5)
(107,0)
(106,0)
(105,5)
(104,5)
(104,0)
(103,0)
(102,5)
(101,5)
(101,0)
100,0
99,0
98,5
97,8
96,7

Dureza
Rockwell

41
41
40
38
38
37
36
35
35
34
33



(16) 212 222 95,5 32
(14) 203 213 93,9 31
(12) 194 204 92,3 29
(10) 187 196 90,7 28
(8) 179 188 89,5 27
(6) 171 180 87,1 26
(4) 165 173 85,5 25
2) 158 160 83,5 24
(0) 152 160 81,7 24

OBS: Os valores sao apenas para comparagao




